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АННОТАЦИЯ. Актуальность. Для идентификации повреждающего снаряда на  основании свойств повреждений 
материалов выявлена сравнительная идентификационная характеристика повреждений, причинённых выстрела-
ми из пневматического пистолета под разными углами и с различного расстояния пулями с различной формой го-
ловного конца. Цель исследования  — провести идентификационную характеристику повреждений, причинённых 
выстрелами из пневматического пистолета МР-53М по искусственной коже с рельефной поверхностью и подклеен-
ной к изнанке текстильной сеткой под разным углом и с разного расстояния пулями с различной формой головного 
конца (полушаровидная, плоская округлая, конусовидная). Использованы: пневматический пистолет МР-53М, пули 
с различной формой головного конца, искусственная кожа чёрного цвета с рельефной поверхностью с подклеенной 
текстильной сеткой к  изнанке. Выстрелы производились с  дистанции в  упор, 50  см и  100  см и  под углом 30, 45, 
60 и 90  градусов. Установлены преобладающие формы повреждений (дефектов) искусственной кожи, характерные 
для пуль с полушаровидным, конусовидным и плоским округлым головным концом, зависимость формы повреждений 
(дефекта) от дистанции выстрела и угла входа пули в материал. Заключение. Проведённое сравнительное исследо-
вание показало, что форма повреждений материала зависит от формы головного конца пули. При этом существу-
ют внутригрупповые различия повреждений, обусловленные дистанцией выстрела и углом входа пули в материал, 
в группах пуль с одинаковой формой головного конца.
Ключевые слова: пневматический пистолет; искусственная кожа; пули.
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ABSTRACT. Background: Authors of this article have made a comparative identifi cational description of artifi cial leather 
damage caused by air gun pistol pellets with diff erent head end forms. Aim: Th is study aimed to provide a comparative 
identifi cation characteristic of injuries caused by shots from an air pistol MP-53 M on artifi cial leather with a raised 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВЕННОЙ 
КОЖИ С РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, НАНЕСЁННЫХ 
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА ПУЛЯМИ 
С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ГОЛОВНОГО КОНЦА

COMPARATIVE IDENTIFICATIONAL CHARACTERISTIC 
OF ARTIFICIAL LEATHER WITH EMBOSSED SURFACE 
DAMAGES CAUSED BY AIRGUN PISTOL PELLETS 
WITH DIFFERENT HEAD END FORMS
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ОБОСНОВАНИЕ 
Актуальность 
Современное законодательство Российской Феде-

рации определяет пневматическое оружие как «ору-
жие, предназначенное для поражения цели на рассто-
янии снарядом, получающим направленное движение 
за счёт энергии сжатого, сжиженного или отверждён-
ного газа». В настоящее время этот вид оружия приоб-
рёл значительное распространение среди населения, 
возможность его приобретения появляется при  до-
стижении совершеннолетия — уже с шестнадцатилет-
него возраста. Очень часто пневматическое оружие 
противоправно используют с  целью произведения 
выстрелов в человека, в ходе этого основное повреж-
дение локализуется на  одежде потерпевшего. Работы 
последних лет посвящены изучению и  судебно-ме-
дицинской оценке повреждений из  пневматического 
оружия, в  том числе крупного и  среднего калибра, 
обладающего большой поражающей энергией [1–5]. 
При этом идентификационные вопросы по  установ-
лению повреждающего снаряда на основании свойств 
повреждений материалов остаются недостаточно рас-
крытыми. Ранее уже было произведено исследова-
ние пуль Люман Pointed Pellets 0,57 [6], Classic Pellets 
Light 0,56 [7] и Domed Pellets 0,68 [8], однако давалась 
только характеристика повреждений без сравнитель-
ной оценки. Данная работа является обобщающей 
по совокупности серии исследований.

Цель исследования  — провести сравнительную 
идентификационную характеристику повреждений, при-
чинённых выстрелами из  пневматического пистолета 
МР-53М по  искусственной коже с  рельефной поверх-
ностью и  подклеенной текстильной сеткой к  изнанке, 
под разным углом и с разного расстояния пулями с раз-
личной формой головного конца (полушаровидная, 
плоская округлая, конусовидная). Исходя из этого были 
сформулированы задачи:

1) сравнить повреждения искусственной кожи с  ре-
льефной поверхностью и подклеенной текстильной 
сеткой к  изнанке из  пневматического пистолета 
МР-53М, причинённые пулями с полушаровидным, 
плоским округлым и конусовидным головным кон-
цом, выстрелянными под углом к поверхности 30, 45, 
60 и 90 градусов;

2) сравнить повреждения искусственной кожи с  ре-
льефной поверхностью и подклеенной текстильной 
сеткой к  изнанке из  пневматического пистолета 
МР-53М, причинённые выстрелами с  дистанций 
в упор, 50 и 100 см пулями с полушаровидным, пло-
ским округлым и конусовидным головным концом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Для исследования особенностей повреждения ма-

териала пулями с  различной формой головного конца 
( полушаровидная, плоская округлая, конусовидная) 
были произведены выстрелы под разным углом и с раз-
ного расстояния из пневматического пистолета МР-53М 
(пистолет пружинно-механической конструкции с  на-
резным стволом калибра 4,5  мм, который заряжается 
путём переламывания ствола). Начальная скорость вы-
стрела составила 108 м/с.

Выстрелы из  пневматического пистолета МР-53М 
произведены пулями:
• с полушаровидной формой головного конца: Люман 

Classic Pellet Light массой 0,56 г; Field Target массой 
0,68  г, имеющими талию и  юбочку; Domed Pellets 
массой 0,68 г;

• конусовидной формой головного конца: Люман 
Pointed Pellets массой 0,68 г, имеющими выраженный 
рант по  краю конуса; Квинтор массой 0,53  г; Лю-
ман Pointed Pellets массой 0,57  г, имеющими талию 
и юбочку;

• плоской округлой формой головного конца: пули для 
пневматического оружия серии 1003  массой 0,29  г, 

surface and a textile net glued to the wrong side at diff erent angles and from diff erent distances by bullets with diff erent 
head end shapes (hemispherical, fl at round, and conical). Used: Air pistol MP-53M, bullets with diff erent head end shape, 
a fragment of black artifi cial leather with an embossed surface, and a textile mesh glued to the wrong side. Shots were fi red 
at close range, 50 and 100 cm at angles of 30°, 45°, 60°, and 90°. Th e prevailing forms of damage (defects) of artifi cial skin, 
characteristic of bullets with a hemispherical, conical, and fl at rounded head end, dependence of the form of damage (defect) 
on the distance of the shot, and the angle of entry of the bullet into the material. Conclusion: A comparative study showed 
that the form of damage to the material depends on the head end shape of bullets. Moreover, intragroup diff erences were 
found in the damage due to the distance of the shot and angle of entry of the bullet into the material in groups of bullets with 
the same head end shape.
Keywords: air gun pistol; artifi cial leather; and pellets.
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имеющими выраженный рант у каймы; Альфа мас-
сой 0,50 г, имеющими острый рант диаметром 3 мм 
и полушаровидный скат; Люман Energetic Pellets мас-
сой 0,75 г, имеющими талию и юбочку.
Калибр всех пуль составляет 4,5  мм. Для экспери-

мента был специально приготовлен стол с  системой 
угловых координат. Выстрелы были произведены из го-
ризонтально установленного ствола по  вертикаль-
но установленной опоре из  гофрированного картона. 
На  опоре зажимами по  краям был мягко закреплён 
фрагмент искусственной кожи чёрного цвета с рельеф-
ной поверхностью и  подклеенной текстильной сеткой 
к изнанке. Материал, описанный выше, является галан-
терейной пористой винилискожей и  представляет со-
бой ткань на хлопчатобумажной основе с односторон-
ним покрытием из  поливинилхлорида, поверхностной 
плотности не более 150 кг/м2, разрывная нагрузка кото-
рой в продольном направлении не менее 280 Н, а удли-
нение при разрыве в продольном направлении состав-
ляет не  более 55%.

Выстрелы были произведены с  дистанции в  упор, 
50 и 100 см под углом (угол атаки) 30, 45, 60 (справа на-
лево) и  90  градусов. По  одному фрагменту материала 
произведено 12 выстрелов. Для статистической обосно-
ванности проведён отстрел по 5 идентичным фрагмен-
там материала каждым видом пуль. Дана описательная 
характеристика повреждений с  выделением основных 
их особенностей, зависящих от формы головного конца 
пуль, угла и дистанции выстрела.

Статистическая обработка результатов включала 
вычисление средних арифметических показателей по 
группам; среднего квадратичного отклонения; коэф-
фициента вариации; стандартной ошибки средней 
ариф метической; определение доверительных границ 

полученных средних величин с уровнем вероятности (p) 
не менее 95% или ошибкой не более 5% (p<0,05); корре-
ляционный и  регрессионный анализы данных с   целью 
определения тесноты связи между полученными резуль-
татами и  особенностью формы головного конца пули 
совместно с расстоянием и углом выстрела, а также точ-
ности результатов сравнения полученных данных.

При выстрелах из  пневматического пистолета 
МР-53М по  искусственной коже с  рельефной поверх-
ностью и  подклеенной текстильной сеткой к  изнанке 
под разным углом и с разного расстояния пулями с по-
лушаровидной формой головного конца преобладающая 
форма повреждения (дефекта)  — квадратная (табл.  1). 
В случаях, когда кусок ткани выбивается не полностью, 
а остаётся лоскут, то основание его в большинстве слу-
чаев располагается снизу. Прослеживается также зави-
симость формы повреждения (дефекта) от  дистанции 
выстрела. При выстрелах с дистанции в упор чаще обра-
зуются повреждения (иногда дефекты)округлой равно-
сторонней формы. С увеличением дистанции выстрела 
(50 и 100 см) форма повреждения чаще была овальной. 
При выстрелах под более острым углом для всех ви-
дов пуль характерно изменение формы повреждения 
( дефекта) от исходной, практически квадратной, к пря-
моугольной, в зависимости от дистанции выстрела.

При выстрелах из  пневматического пистолета 
МР-53М по  искусственной коже с  рельефной поверх-
ностью и  подклеенной текстильной сеткой к  изнанке 
под разным углом и с разного расстояния пулями с ко-
нусовидной формой головного конца преобладающая 
форма повреждения  — Т-образная без формирования 
дефекта (табл. 2), реже — щелевидная или в виде геоме-
трической фигуры с лоскутом, и лишь в единичных се-
риях формировался сквозной дефект. Одинаково часто 

Таблица 1. Форма повреждений искусственной кожи с рельефной поверхностью, причинённых выстрелами из пневматического 
пистолета пулями с полушаровидным головным концом  

Table 1. Form of artifi cial leather with embossed surface damages caused by airgun pistol pellets with the hemispherical head end

У 
Д

Classic Pellet Light 0,56 Field Target 0,68 Domed Pellets 0,68
90° 60° 45° 30° 90° 60° 45° 30° 90° 60° 45° 30°

в упор

50 см

100 см

Примечание. Для всех таблиц: Д — дистанция, У — угол атаки.

Note. Д — distance, У — attack angle.
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лоскут повреждения располагается основанием сверху 
и снизу, реже — справа и слева.

Выстрелы из  пневматического пистолета МР-53М 
по  рельефной искусственной коже пулями с  плоской 
округлой формой головного конца под разным углом 
и  с  различного расстояния в  большинстве серий 
эксперимента причиняют повреждения (дефекты) 
прямоугольной формы, реже квадратной, овальной 
и округлой, в единичных случаях — треугольной или 
щелевидной (табл. 3). Для выстрелов такими пулями 
удалось выявить зависимость формы повреждения 
(дефекта) от  дистанции выстрела. При выстрелах 
с дистанции в упор образуются повреждения (дефек-
ты), имеющие чаще равностороннюю квадратную 
или округлую форму. При выстрелах с  дистанции 
50 и 100 см в большинстве случаев форма образован-
ных повреждений, в том числе дефектов, была близкой 
к прямоугольной или овальной.

Таким образом, по результатам проведённых иссле-
дований установлены преобладающие формы повреж-
дений (дефектов) искусственной кожи, характерные 
для пуль с полушаровидным, конусовидным и плоским 
округлым головным концом, зависимость формы пов-
реждений (дефекта) от дистанции выстрела и угла входа 
пули в материал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, выполненное сравнительное иссле-

дование повреждений, причинённых выстрелами из 
пневматического пистолета МР-53М по искусственной 
коже с  рельефной поверхностью и  подклеенной тек-
стильной сеткой к  изнанке под углом к  поверхности 
30, 45, 60 и 90 градусов с дистанций в упор, 50 и 100 см 
пулями с  полушаровидным, конусовидным и  плоским 
округлым головным концом, показало, что форма по-
вреждений материала зависит от формы головного кон-

Таблица 2. Форма повреждений искусственной кожи с рельефной поверхностью, причинённых выстрелами из пневматического 
пистолета пулями с конусовидным головным концом  

Table 2. Form of artifi cial leather with embossed surface damages caused by airgun pistol pellets with a conical head end

У 
Д

Pointed Pellets 0,68 Квинтор 0,53 Pointed Pellets 0,57
90° 60° 45° 30° 90° 60° 45° 30° 90° 60° 45° 30°

в упор

50 см

100 см

Таблица 3. Форма повреждений искусственной кожи с рельефной поверхностью, причинённых выстрелами из пневматического 
пистолета пулями с плоским округлым головным концом  

Table 3. Form of artifi cial leather with embossed surface damages caused by airgun pistol pellets with a fl at-rounded head end

У 
Д

Колпачки 1003, 0,29 Альфа 0,50 Energetic Pellets 0,75
90° 60° 45° 30° 90° 60° 45° 30° 90° 60° 45° 30°

в упор

50 см

100 см
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ца пули. При этом существуют внутригрупповые разли-
чия повреждений, обусловленные дистанцией выстрела 
и углом входа пули в материал в группах пуль с одина-
ковой формой головного конца. Данные особенности 
формирования повреждений могут быть использованы 
в  случаях отсутствия снаряда, повредившего одежду 
пострадавшего, для его идентификации при сквозных 
повреждениях без ранений тела, а также для определе-
ния возможной травматизации пулями разных свойств, 
выпущенных с разных дистанций и под разным углом 
атаки.
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